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Sumario. Com o objectivo de contribuir para a utilizagdo e valorizagdo do residuo abundante
que é a casca de pinheiro bravo em Portugal, sdo revistos varios métodos de extraccdo de casca
ou de cerne de algumas espécies florestais para a obtencao de extractos taninosos, com especial
destaque para a casca de pinheiro. Discute-se a utilizacdo desses extractos na preparacdo de
adesivos para madeira ou derivados de madeira, nas vertentes de resinas s6 com extracto, com
extracto e resina sintética, resinas de cura a frio e como captadores de formaldeido.
Palavras-chave: taninos; extrac¢do; adesivos; revisdo

Abstract. With the objective of increasing the use and value of maritime pine bark in Portugal,
which is an abundant residue, this paper reviews several methods for the extraction of tannin-
rich extracts from the bark or heartwood of some forest species, with an emphasis on pine bark.
The utilisations of such extracts are discussed as applied to the preparation of adhesives for
wood and wood-derivatives, including resins based solely on these extracts, with extract and
synthetic resin, with cold set resins and as formaldehyde scavengers.
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Résumé. Pour contribuer a l'utilisation et a la valorisation d'un résidu abondant au Portugal
qu'est l'écorce de pin maritime, on revoit dans ce texte quelques méthodes d'extraction de
I'écorce ou du cerne de quelques especes forestieres pour obtenir des extraits riches en tannins,
en insistant sur l'écorce du pin. On discute I'utilisation de ces extraits dans la préparation des
adhésifs pour le bois ou dérivés du bois, dans le cas des résines préparées seulement avec
extrait, avec extrait et résine synthétique, résines de cure a froid ou comme captateur de
formaldéhyde.
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Introdugio

A preocupagdo em utilizar os taninos
extraidos da casca ou da madeira de
algumas espécies de &rvores para a
producdo de adesivos para madeira nao
é nova (ex: DALTON, 1950). A literatura é
muito vasta, podendo citar-se dois
artigos de revisdo: ROUX et al.,, 1975;
PIZZ1, 1983. Apesar de os taninos serem
aplicados a escala industrial nalguns
paises, nomeadamente a Africa do Sul,
Argentina e Chile, o seu estudo continua
a ser pertinente e novas publicagdes sur-
gem frequentemente (TISLER et al., 1998).

Muito provavelmente, o grande
impeto na investigacdo e subsequente
aplicacdo industrial dos taninos ocorreu
na Africa do Sul nos anos 70 (PIZZI et al.,
1981), devido a grande abundéncia dos
taninos da casca de acéacia (Acacia
mearnsii, prev. molissima), tradicional-
mente plantada para a produgdo de
taninos para o curtimento de peles,
conjugada com o elevado prego naquele
pais dos produtos quimicos derivados de
petréleo. Este extracto comercial de
taninos da acécia é obtido por extracgdo
apenas com vapor de 4&4gua em
autoclaves. Entre 1971 e 1981 foram
desenvolvidos adesivos para aglomerado
de particulas, para contraplacado e para
laminados. A segunda fonte mais
importante de taninos a nivel comercial é
o quebracho (Schinopsis sp.), uma arvore
nativa do norte da Argentina, cujo cerne
contém uma quantidade excepcional de
extractaveis (cerca de 25%) (LONG, 1991).

Extracto de acacia
O extracto comercial da casca de

acacia, tal e qual, tem mostrado ndo ser
adequado para a preparagdo de resinas

de taninos/formaldeido. Apresenta uma
viscosidade elevada na gama de
concentragdes utilizada para a dispersao
do adesivo nas particulas de madeira
(que deve ser no minimo de 40%), e os
aglomerados fabricados com resinas de
taninos ndo modificados exibem baixas
resisténcias mecénica e a agua. Deste
modo, alguns procedimentos tém sido
propostos para melhorar a qualidade dos
adesivos derivados de taninos (PIZZI,
1978): (1) redugdo da viscosidade por
hidrélise das hemiceluloses, subsequen-
temente com 4acido e com base; (2)
fortificacdo do adesivo por copolimeri-
zagdo com uma resina de wureia/
/formaldeido ou fenol/formaldeido; (3)
adicdo de acetato de fenilo, maleato de
fenilo, ou de uma mistura de fenol, acido
acético e naftaleno, para quebrar as
ligagdes de hidrogénio e assim reduzir a
viscosidade. Sequéncias de operacoes
para preparar este tipo de resinas estdo
apresentadas em PIZZI (1978). Um desen-
volvimento de adesivos derivados do
extracto de acdcia e o teste das variaveis
da prensa para a manufactura de
contraplacado de qualidade exterior, esta
descrito em ZHAO et al. (1994).

Com procedimentos deste tipo tem
sido possivel fabricar aglomerados com
propriedades semelhantes aos aglomera-
dos fabricados com resina de fenol e
formaldeido. Inclusive, a adicdo de
taninos de acécia a resina UF possibilitou
um aumento de qualidade desta dltima,
o que foi demonstrado pela manufactura
de aglomerados com qualidade para o
exterior (CALVE et al., 1995).

Taninos da casca do pinheiro

A casca do pinheiro constitui uma
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fonte de taninos muito mais vasta do que
a casca de acicia. No entanto, os
desenvolvimentos com os taninos da
casca do pinheiro tém sido dificultados
por razdes de véria ordem. A sua
elevada massa molecular (maior que a
dos taninos da acécia) causa uma elevada
viscosidade das solugdes, uma solubili-
dade mais baixa e uma baixa eficiéncia
de reticulagdgo com formaldeido. No
entanto, é especialmente a sua elevada
reactividade, devido a natureza floroglu-
cindlica do anel A, que causa as maiores
dificuldades. Tentativas preliminares
(P12Z1, 1982) para a aplicacdo de taninos
da casca do pinheiro recorreram a duas
aproximagoes: (1) fortificagdo dos taninos
do pinheiro com resinas de ureia e
formaldeido (UF), melamina e formal-
deido (MF), fenol e formaldeido (FF) ou
com taninos de acdacia; (2) combinacoes
de taninos com formaldeido e di-
isocianatos. A adicdo de taninos do
pinheiro a uma resina UF aumentou a
sua resistétnecia a humidade. Todavia,
quando a adicao foi feita a uma resina
MF ou a taninos da acécia, a qualidade
destas ficou reduzida. Uma percentagem
de MDI superior a 30% numa formulagdo
com taninos do pinheiro, permitiu obter
uma resina comparavel a resina PF. Deste
trabalho resultam, portanto, as
possibilidades de aplicar os taninos do
pinheiro como aditivos para as resinas de
UF ou de MDI. A primeira para aumentar
a resisténcia a agua; a segunda para
diminuir o custo das resinas MDL

A possibilidade de utilizar extractos
alcalinos da casca do pinheiro bravo
(Pinus pinaster) para a preparacdo de
adesivos foi explorada por G. Vazquez e
colaboradores, da Universidade de
Santiago de Compostela. Uma utilizacao
multipla, ou total, da casca do pinheiro
tem sido sugerida (VAZQUEZ et al.,

1987a), como forma de rentabilizar esta
fonte natural de produtos quimicos. As
trés grandes fracgdes da casca do
pinheiro sdo os taninos, a lenhina e os
polissacarideos. Valores indicativos para
os teores destes grupos de substancias na
casca sdo respectivamente  22,5%
(extracto com NaOH 1%), 30% (lenhina
Klason) e 30% (holocelulose).

Segundo VAZQUEZ et al. (1987b),
com uma granulometria do p6 de casca <
1 mm, 15 min de extraccdo é o suficiente
para se atingir o rendimento maximo da
extrac¢do com NaOH 1% que, no caso
concreto citado, variou entre 22,6 e
43,4%. A influéncia da temperatura (60
ou 95°C) domina sobre a influéncia da
concentragdo de alcali (NaOH 0,5 ou 1%)
(VAZQUEZ et al., 1986). Por outro lado,
um aumento na selectividade da extrac-
¢do para os polifendis foi observado com
a subida de temperatura, mas a
selectividade diminuiu com o aumento
da concentracido de alcali.

Também com a casca do pinheiro
maritimo, JORGE et al. (1997) obtiveram,
no Departamento de Quimica da
Universidade de Aveiro, rendimentos de
extraccdes alcalinas (NaOH 3%) de cerca
de 35% em 15 min, e até 45%, com o
prolongamento do tempo extraccdo até
90 minutos. No entanto, o aumento da
temperatura de extracgdo tornou a
extracgdo menos especifica para as subs-
tdncias condensaveis com formaldeido:
obteve-se uma relacdo linear inversa
entre a temperatura (de 20 a 100°C) e o
nimero de Stiasny (respectivamente,
entre 105% e 75%). No entanto, se bem
que seja facil obter elevados rendimentos
de extraccdo da casca de pinheiro, estes
extractos, depois de secos, apresentam
uma solubilidade demasiado baixa: 10%
em agua e 20% em NaOH 5%. Esta é uma
desvantagem comummente encontrada
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com extractos de casca de pinheiro, que
se pode tentar ultrapassar fazendo a
sulfitacdo do extracto.

JORGE et al. (1999a), no laboratério de
I1&D da Bresfor, SA, estudaram a
influéncia de cinco varidveis (concentra-
¢do de NaSO;, temperatura, tempo de
extraccdo, proporgdo casca: licor e
presenca de ureia) e de uma constante
(NaOH 2%) em cinco pardmetros
resultantes das varias condi¢des de
extraccdo (rendimento total da extraccao
e teores do extracto em fendis totais,
aclucares totais, enxofre total e em
cinzas). O rendimento total foi sobretudo
fungdo do pH do licor, apés dispersao da
casca neste, e da temperatura. O trata-
mento com NaSOs de facto produziu
extractos com enxofre e para cujos niveis
contribuiu sobretudo a concentracdo de
NazSOs. Os niveis de fendis encontrados
foram de cerca de 45% (equivalentes de
catequina) e, nas condi¢des experimenta-
das, as cinzas, apds dialise, variaram
entre cerca de 7 e 20%.

Posteriormente, foi verificado (JORGE
et al., 1999b) que a sulfitacdo torna os
extractos de casca de pinheiro nitidamen-
te mais hidrofilicos e propicios a prepa-
racdo de resinas, com solugdes menos
viscosas para elevadas concentragdes.

YAZAKI e COLLINS (1994a) obtiveram
extractos da casca do pinheiro radiata
através de uma série de extracgbes
sucessivas, envolvendo apenas dgua ou
NaOH aquoso, em vérias concentracdes,
onde se fez um aquecimento rapido da
mistura casca/solvente com injecgdo de
vapor. Por ajuste do pH a 6 foi observada
a precipitacio de taninos na solugdo
extracto, que foram separados e
sulfitados. A adicdo desta fraccdo mais
condensada e sulfitada de novo ao resto
do extracto revelou uma viscosidade
bastante mais baixa, que possibilitou
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entdo a manufactura de contraplacado.
Outras espécies de casca de pinheiro
foram também investigadas, dando
resultados diferentes dependendo da
espécie da arvore (YAZAKI e COLLINS,
1994b), onde uma varidvel determinante
foi o namero de Stiasny do extracto.

Copolimerizacao com resinas sintéticas

Como forma de obviar as dificul-
dades apresentadas pelos taninos da
casca do pinheiro na preparacdo de
adesivos, nomeadamente as massas
moleculares elevadas, foi investigada a
adicdo de taninos a um resol com um
baixo teor em formaldeido que, por isso,
deverd apresentar um elevado teor em
grupos  metilol, disponiveis para
estabelecer pontes com as moléculas de
taninos (VAZQUEZ et al., 1989). Com um
grau de substituicao de fenol de 33%, foi
possivel fabricar contraplacado com
qualidade adequada. A partir de um
planeamento estatistico, concluiu-se que
entre as trés varidveis da formulacdo da
resina com influéncia na qualidade do
contraplacado, nomeadamente a viscosi-
dade, a razdo formaldeido/fenol (F/F) e
a razdo soda/fenol (S/F), a razdo S/F foi
a mais critica (VAZQUEZ et al., 1993). Por
outro lado, ofereceu vantagem uma
viscosidade elevada do resol e uma razao
F/F baixa. Resinas com uma razdo F/F
da ordem de 2,0 - 2,5 apresentam um teor
de formaldeido livre elevado, e gelificam
demasiado rdpido para as aplicagdes
praticas (VAZQUEZ et al., 1992). Um valor
de 1,8 foi adequado e a substituicao de
fenol pode ser aumentada até 50%.

A copolimerizacdo de extractos
vegetais (casca de amendoim), fenol e
formaldeido, onde o extracto substituiu o
fenol em 40%, foi também ja levada a
cabo com sucesso, tanto em termos da
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preparacao da resina como da adesdo a
madeira e qualidade dos aglomerados
(CHEN et al., 1993). Outros extractos
vegetais, nomeadamente de casca de
pinheiro, de casca de noz peca, de casca
de amendoim ou de casca de carvalho
(CHEN, 1982), da casca de varias espécies
de eucalipto (FECHTAL e RIEDL, 1993),
ou das folhas de vérias coniferas (CHEN,
1992), demonstraram também possibili-
tar a substitui¢do parcial do fenol na
sintese de resinas com as quais foram
fabricados aglomerados de qualidade
comercial.

Outra forma para incorporar extractos
vegetais em resinas fendlicas pode ser a
dissolucao prévia do extracto em fenol,
na presenca de um catalisador &cido,
seguida da preparacdo do resol com
formaldeido (SANTANA et al., 1995) (33%
de substituicdo). Mais do que isso, a
dissolucdo da casca de acacia em fenol,
na presenca de acido sulfdrico, também
possibilitou a preparacdo de um resol
onde o fenol foi substituido em 33% pela
casca liquefeita, com a qual foram
manufacturados aglomerados comparé-
veis aos aglomerados obtidos com uma
resina fendlica comercial (SANTANA et
al., 1996).

Extractos de casca de pinheiro, junta-
mente com paraformaldeido, também
foram incorporados em resinas de MD], e
foi divulgado curarem mesmo em
presenca de agua, dando bons resultados
em ensaios a escala industrial (PIZZI et
al., 1993).

Resinas s6 com taninos

PIZZ1 e STEPHANOU (1994) tém
defendido que ¢é possivel preparar
adesivos baseados nos extractos da casca
do pinheiro, sem necessidade de
fortificacdo nem de modificacdo, onde o

pH é uma variavel determinante para a
obtencdo de bons resultados. Os autores
vdo mesmo mais longe, ao concluir que
os taninos da casca do pinheiro ou da
casca da noz pecd tornam possiveis
formula¢des melhores que as formula-
¢Oes baseadas em taninos da casca de
acacia ou da madeira de quebracho:
aglomerados com uma emissdo de
formaldeido menor, tolerdncia a niveis
maiores de humidade nas particulas de
madeira e ciclos de prensa mais curtos
(P1ZZ1 et al., 1994).

PIZZI et al. (1995) divulgaram também
varias formulagbes de resinas sem a
adigdo de formaldeido, cuja cura é
baseada na autocondensag¢io dos
taninos. Varios tipos de extractos de
taninos, incluindo extractos de casca de
pinheiro, foram testados. Segundo as
palavras dos autores, o substrato lenho-
celuldsico funciona como catalisador da
reaccdo de autocondensacdo induzida
por um pH elevado, possibilitando obter
aglomerados com qualidade interior com
0s taninos mais reactivos da noz peca e
da casca do pinheiro. Para os taninos
menos reactivos do quebracho e da
acacia, tornou-se necessario adicionar
silica finamente pulverizada para actuar
também como catalisador. Os aglomera-
dos fabricados com estas formulacdes
tém, portanto, emissdes zero de
formaldeido proveniente da resina. Para
aglomerados de qualidade exterior tem-
se, no entanto, de adicionar uma
pequena quantidade de formaldeido.

Um extracto alcalino de casca de
pinheiro bravo, quando testado em
solugdo em NaOH 5%, com fitas de papel
de filtro impregnadas, para avaliar as
propriedades fisicas da resina curada a
175°C, revelou valores da resisténcia a
traccdo e de trabalho até a rotura da
ordem dos valores obtidos com uma
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resina de fenol-formaldeido (JORGE et al.,
1997). Testes de adesdo a madeira, com
colagem com pressdo e a mesma tempe-
ratura, revelaram uma percentagem de
falha de madeira superior a 90% em 92%
das réplicas, e de 100% em 70% dos casos
(JORGE et al., 1998). Um extracto alcalino
da casca de pinheiro, em solucao alcalina
e a elevadas temperaturas, aparente-
mente cura como uma resina e desen-
volve adesdo a madeira. E necessario, no
entanto, testar as propriedades desta
resina para a resisténcia a humidade,
depois estar sujeita a agua fria e a agua
em ebulic¢ao.

Resinas de cura a frio

A elevada reactividade dos taninos da
casca das coniferas pode, no entanto, ser
uma vantagem para o desenvolvimento
de resinas de cura a frio. A substituicdo
até 50% de resina fenol-resorcinol-
formaldeido (PRF) por taninos da casca
do pinheiro ndo afectou a qualidade de

madeira  laminada  (KREIBICH e
HEMINGWAY, 1987).
Uma eliminacdo quase total do

resorcinol em resinas de cura a frio foi
divulgada (PIZZI et al, 1988). Um
tratamento com acido cloridrico de uma
formulacdo de resina de taninos de
acacia foi apresentado como causando a
formacdo de unidades de resorcinol
ligadas as unidades flavonodides. Deste
modo, foi possivel reduzir o teor em
resorcinol de resinas TRF (taninos-
resorcinol-formaldeido) até 5,5%. Esta
geracdo de unidades de resorcinol por
rearranjo do anel A das unidades
flavondides tinha sido ja defendida por
PIZZI e DALING (1980) mas, neste caso,
por meio de uma sulfitacdo intensa do
extracto de acécia.

Na manufactura de vigas ligadas por
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fingerjoints, cuja colagem se faz
usualmente a temperatura ambiente, é
vantajoso ter um desenvolvimento da
adesdo rapido para proceder com as
etapas de fabrico seguintes. Um sistema
possivel para fazer a colagem é designa-
do por honeymoon, onde a particulari-
dade consiste em que as formulagdes
aplicadas a cada das partes da fingerjoint
sao diferentes. Por exemplo, numa das
faces adiciona-se um catalisador e na
outra ndo. A incorporagdo de extractos
de acacia ou de casca de pinheiro nessas
formulagdes possibilitou baixar os custos
de fabrico e diminuir o tempo de espera
das vigas coladas até que se procedesse a
maquinagdo subsequente, acelerando

assim a fabricacgdo (PIZZI et al., 1980)-
Reactividade

O formaldeido é de longe o agente
reticulador mais comum para os taninos,
tanto no campo de investigacdo como na
producdo de resinas a escala industrial.
Um estudo comparativo da reactividade
de varios aldeidos com taninos da acacia
resultou na seguinte ordem decrescente
de reactividade: formaldeido >> acetal-
deido > furfural > n-butiraldeido >
propionaldeido (ROUSSOUW et al., 1980).
Com os taninos da casca do pinheiro, a
ordem de reactividade é diferente, mas o
formaldeido permanece como muito
mais reactivo que os restantes. Ndo tém
sido divulgados testes de aglomerados
fabricados com resinas de taninos e
outros aldeidos além do formaldeido,

provavelmente devido a diferenca de

preco.

Uma forma muito particular de
influenciar a reactividade do fenol ou
dos taninos com o formaldeido, divulga-
da por PIZZI (1979a), baseia-se na
influéncia de ides metalicos bivalentes ou
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trivalentes. Segundo este autor, a maior
parte dos ides metdlicos bivalentes
aceleram a condensacdo do fenol com
formaldeido, mas os ides trivalentes nao
s0 ndo apresentam este efeito catalitico
como tendem a retardar a reaccao,
segundo a ordem seguinte (ordem
decrescente de efeito catalitico):

Pb(Il), Zn(Il), Cd(I), Ni(Il) > Mn(I),
Mg(II), Cu(ll), Co(II) >

> Mn(III), Fe(Ill) >> >> Be(Il), AI(III) >
Cr(I1I), Co(III)

Este efeito foi directamente propor-
cional a concentracdo do ido metalico
presente.

E também proposto que a interaccdo
com Zn(Il) pode ainda levar a
participacdo dos anéis B das unidades
flavondides a pH's da ordem de 4,5 - 5,5
(P12Z1, 1979b), embora esta participagdo
do anel B ndo seja tdo significativa que
elimine a necessidade de fortificacdo. A
adicado de zinco as formulagdes de resina
de taninos permite obter contraplacado
com melhor qualidade e encurtar o ciclo
de prensa. No caso do aglomerado de
particulas, onde os taninos permitem
ciclos de prensa muito curtos, a
vantagem provém da possibilidade de
baixar a temperatura da prensa, sem
prejuizo da qualidade do aglomerado
(P1ZZI e CAMERON, 1981a).

Com o objectivo de aumentar a
eficiéncia de reticulagdo por meio do
envolvimento do anel B das unidades
flavonodides, é necessario aplicar uma
reaccdo diferente da condensacdo dos
taninos com um aldeido. Tem sido
defendido que MDI (metileno-difenil-
isocianato) pode formar ligagdes com o
anel B das unidades flavonéides, mesmo
na presenca de uma quantidade
consideravel de dgua (P1ZZI, 1980).

Resinas preparadas simplesmente

pela mistura de solugdes aquosas de
taninos com solugdes de formaldeido
(formol) apresentam também a dificul-
dade de que, uma vez a prensa fechada,
ocorre uma Vvaporizacdo subita do
formaldeido o qual, uma vez na sua
forma gasosa, escapa rapidamente do
colchao do aglomerado. Esta perda de
formaldeido pode ser evitada por
emulsdo do formol com parafina liquida,
6leo de girassol ou o6leo de linhaga,
previamente a mistura com a solugédo de
taninos, sem diminuicdo da resisténcia a
dgua do aglomerado (PIZZI e CAMERON,
1981b).

Captadores de formaldeido

Os taninos poderdao também actuar
como um captador de formaldeido. As
emissdes de formaldeido pelos produtos
acabados sdo actualmente um assunto
que suscita grande discussdao e pdem
grandes restrigdes a comercializagdo dos
derivados de madeira. A adicdo de
taninos a resinas UF revelou um
abaixamento das emissdes a partir de
aglomerados de particulas a curto-prazo,
ficando por resolver, no entanto, as
emissdes de longo-prazo (CAMERON e
PIZZ1, 1986).
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